
Schüttgüter

Produkt: Siebung: Spezifikation: Standorte:

Verfüllmaterialien:
verdichtungsf. Auffüllmaterial Dammbaustoff Pönitz Dechbetten Raning
Kiessand, lehmig Pönitz
Rotlagenkies Dechbetten
Ton, Lehm Dechbetten

Sande:  
Kabelsand 0/8 ungewaschen Pönitz
Kabelsand 0/4 ungewaschen Pönitz Dechbetten Arrach
Kabelsand 0/2 ungewaschen Pönitz
Putz- und Mauersand 0/4 und 0/8 ungewaschen Pönitz
Spielsand 0/2 ungewaschen, hell Pönitz
Sand 0/2 ungewaschen, rot Liemehna Arrach
Sand (Estrich-Sand) 0/2 gewaschen Pönitz Liemehna
Sand (Estrich-Sand) 0/4 gewaschen Pönitz Dechbetten Arrach
Sand (Estrich-Sand) 0/8 gewaschen Pönitz Arrach

Kiese:  
Rohkies, frostsicher 0/x ungewaschen Pönitz
Frostschutzkies 0/32 ungewaschen Pönitz Dechbetten Arrach
Kiessand 0/16 gewaschen Pönitz
FS-Kies (Betonkies) 0/32 gewaschen Pönitz  Liemehna  
Kies 2/8 gewaschen  Liemehna
Kies 8/16 gewaschen  Liemehna
Kies (Drainagekies) 16/32 gewaschen Pönitz Dechbetten Liemehna Arrach
Kies 16/32 ungewaschen Dechbetten

Erden und Komposte:  
Mutterboden ungesiebt Pönitz Dechbetten
Mutterboden 0/30  + 15 % Kompost, + 10 % Sand Pönitz Dechbetten
Grünkompost 0/10 und 0/15 mit RAL-Gütezeichen Liemehna



Biokompost 0/10 und 0/15 mit RAL-Gütezeichen Pönitz Dechbetten Liemehna
Mutterboden-Kompost-Gemische individuelle Zusammensetzung Pönitz

Rinden und Rindenersatz:  
Rindenmulch 0/40  Liemehna
Rindenmulch 0/40 gesackt a 80 ltr. Liemehna
Rindenmulch 0/10 und 0/15  Liemehna
geshreddertes Holz div. Körnungen aus Stämmen, Wurzeln, Paletten Liemehna

Substrate:
Baumpflanzsubstrat Stadt Leipzig - Kategorie 1 Liemehna
Baumpflanzsubstrat Stadt Leipzig - Kategorie 2 Liemehna
Sondermischungen individuelle Zusammensetzung Dechbetten Liemehna
Dachgartenerden, Blumenerden gesackt a 80 ltr. Liemehna

Substrat-Zuschlagstoffe:
Lava div. Körnungen Pönitz Liemehna
Bims div. Körnungen Pönitz Liemehna
Blähton div. Körnungen rund oder gebrochen Pönitz Liemehna
Blähschiefer div. Körnungen Pönitz Liemehna
Perlite 2/6 gesackt a 200 ltr. Pönitz Liemehna
Ziegelsand 0/4 Pönitz Liemehna
Ziegelsplitt 8/16 Pönitz Liemehna

gebrochene Materialien:
sonstiger Brechsand 0/5 Quarzporphyr Pönitz Liemehna
Splitt 2/5 Quarzporphyr Pönitz Liemehna
Splitt 2/5 Granit Dechbetten Arrach
Splitt 2/5 Kalk Dechbetten
Schotter 0/16 Pönitz Dechbetten Liemehna
Schotter 0/32 und 0/56 Pönitz Liemehna
Schotter 11/45 Rasenschotter Pönitz
Schotter 11/45 gemischt mit Mutterboden Pönitz
Schotter 16/32 Arrach
Schotter 32/56 Arrach
Schotter 56/90 Dechbetten Raning
Schotter 80/180 Dechbetten



Schotter 0/x Raning
Wasserbausteine 150/450 Klasse III Arrach
Mineralgemisch 0/32 B2 - Frostschutz Pönitz Dechbetten Raning Liemehna Arrach
Mineralgemisch 0/45 B2 - Frostschutz Pönitz Liemehna
Mineralgemisch 0/56 B2 - Frostschutz  Dechbetten Raning Arrach

 
Natursteine und Findlinge:  
Findlinge div. Größen rund Pönitz Liemehna
Findlinge div. Größen kantig Dechbetten Raning Arrach
Zierkies 32/63, 32/90 Pönitz Liemehna Arrach
Natursteinpflaster  7x9, 17x19 gebraucht Dechbetten Liemehna Arrach
Natursteinpflaster  7x9, 17x19 neu Arrach
Kupferschlackepflaster 17x19 gebraucht  Liemehna

Recycling:  
Beton-Recycling 0/56, 0/70 Pönitz Dechbetten Raning Liemehna
Beton-Recycling 0/32, 0/45 Pönitz Arrach
Ziegel-Recycling div. Körnungen Pönitz Dechbetten Raning


